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Новое строительство 

Гликин С.М.

Воронин А.М.

Пешкова А.В.

Рук. отд.

С.н.с.

Зам. ген. дир.

111МП

ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва 2014 г.

ЛистовСтадия Лист

СХЕМА № 1. Расположение плит утеплителя и защитно-декоративного слоя из кирпича 

Стены с отделочным слоем
из кирпича

ЗАО "Компания СТЭС-Владимир"
М 27.20/2013 - 8

* - по проекту
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1 - несущая стена; 2 - плиты пеностекла НЕОПОРМ® или кашированные плиты из
пеностекла НЕОПОРМ®; 3 - защитно-декоративный слой из кирпича



СХЕМА № 2. Расположение дюбелей в углах, 
у температурных швов и у проемов
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СХЕМА № 2 
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СХЕМА № 3

Дверь деревянная
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* - по проекту

СХЕМА № 3

2

Схема расположения тарельчатых дюбелей
для фиксации плит пеностекла НЕОПОРМ® и кашированных плит из пеностекла НЕОПОРМ®

1 - тарельчатый дюбель из расчета не менее 2 шт на 1 м²; 2 - плиты пеностекла НЕО-
ПОРМ®; 3 - анкер для скрытого крепления; 4 - кашированные плиты из пеностекла
НЕОПОРМ®

Схема расположения тарельчатых 
дюбелей
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УЗЕЛ 1.2 Вертикальный разрез
стены

Разрез 6 - 6 Горизонтальный 
разрез стены

1

ут

1 - стенка облицовочная из кирпича; 2 - рихтовочный зазор; 3 - плиты пеностекла НЕО-
ПОРМ или кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 4 - клеевой слой (таблица
2.3); 5 - праймер (таблица 2.4); 6 - несущая стена; 7 - внутренняя штукатурка (таблица
2.6); 8 - тарельчатый дюбель; 9 - стеклопластиковая арматура; 10 - междуэтажное
перекрытие; 11 - кладочный раствор; 12 - кашированные плиты из пеностекла
НЕОПОРМ®
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УЗЛЫ 2.1, 2.2 Деформационный  
шов в облицовке 
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1 - стенка облицовочная из кирпича; 2 - рихтовочный зазор; 3 - плиты пеностекла
НЕОПОРМ® или кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 4 - клеевой слой
(таблица 2.3); 5 - праймер (таблица 2.4); 6 - несущая стена; 7 - внутренняя штукатурка
(таблица 2.6); 8 - тарельчатый дюбель; 9 - стеклопластиковая арматура; 10 -
кладочный раствор; 11 - обмазка битумом
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УЗЛЫ 4.1, 4.2 Внутренний угол 
стены
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1 - стенка облицовочная из кирпича; 2 - рихтовочный зазор; 3 - плиты пеностекла
НЕОПОРМ® или кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 4 - клеевой слой
(таблица 2.3); 5 - праймер (таблица 2.4); 6 - несущая стена; 7 - тарельчатый дюбель; 8 -
стеклопластиковая арматура; 9 - прокладка пенополиэтиленовая уплотняющая марки
Вилатерм-СМ Ø 30, 40 (трубчатая); 10 - эластичная шовная мастика
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УЗЕЛ 5 Примыкание к цоколю
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1 - стенка облицовочная из кирпича; 2 - рихтовочный зазор; 3 - плиты пеностекла
НЕОПОРМ® или кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 4 - клеевой слой
(таблица 2.3); 5 - праймер (таблица 2.4); 6 - несущая стена; 7 - внутренняя штукатурка
(таблица 2.6); 8 - тарельчатый дюбель; 9 - стеклопластиковая арматура; 10 -
перекрытие над подвалом; 11 - отсечная гидроизоляция; 12 - обратная засыпка; 13 -
стена подвала; 14 - гидроизоляция; 15 - плиты пеностекла НЕОПОРМ®; 16 - обмазка
битумом; 17 - отмостка по проекту; 18 - кашированные плиты из пеностекла
НЕОПОРМ®
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УЗЕЛ 6 Примыкание к парапету
Лист
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1 - стенка облицовочная из кирпича; 2 - рихтовочный зазор; 3 - плиты пеностекла НЕО-
ПОРМ® или кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 4 - клеевой слой
( т а б л и ц а  2 . 3 ) ;  5  -  п р а й м е р  ( т а б л и ц а  2 . 4 ) ;  6  -  н е с у щ а я  с т е н а ;
7 - внутренняя штукатурка (таблица 2.6); 8 - тарельчатый дюбель; 9 - арматурная связь;
10 - покрытие; 11 - антисептированный брус 70х60 мм с шагом 600 мм, обернутый в
слой рулонного битуминозного материала; 12 - плиты пеностекла НЕОПОРМ®; 13 -
клеевой слой (таблица 2.3); 14 - наклонный бортик из пеностекла НЕОПОРМ®;
15 - основной слой водоизоляционного ковра; 16 - дополнительный слой водоизоляци-
онного ковра; 17 - штукатурка парапета (таблица 2.6); 18 - защитный фартук из оцинко-
ванной кровельной стали толщиной 0,8 мм; 19 - костыль из стальной полосы 4х40 мм с
шагом 600 мм
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УЗЕЛ 7 Примыкание к карнизу
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1 - стенка облицовочная из кирпича; 2 - рихтовочный зазор; 3 - плиты пеностекла НЕО-
ПОРМ® или кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 3а - дополнительный слой
теплоизоляции на ширину 1000 мм по периметру чердака; 4 - клеевой слой (таблица 2.3); 5
- праймер (таблица 2.4); 6 - несущая стена; 7 - внутренняя штукатурка; 8 - тарельчатый
дюбель; 9 - арматурная связь; 10 - чердачное перекрытие; 11 - стропило; 12 - анкер для
крепления мауэрлата; 13 - подшивка карниза; 14 - водосточный жёлоб; 15 - кровля из
б и т у м н о й  ч е р е п и ц ы ;  1 6  -  с п л о ш н а я  о б р е ш е т к а ;  1 7  -  м а у э р л а т ;
18 - гидроизоляция
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УЗЕЛ  7.1, 7.2 Примыкание к окну
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1 - стенка облицовочная из кирпича; 2 - рихтовочный зазор; 3 - плиты пеностекла НЕО-
ПОРМ® или кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 4 - клеевой слой
( т а б л и ц а  2 . 3 ) ;  5  -  п р а й м е р  ( т а б л и ц а  2 . 4 ) ;  6  -  н е с у щ а я  с т е н а ;
7 - внутренняя штукатурка (таблица 2.6); 8 - тарельчатый дюбель; 9 - арматурная связь;
10 - штукатурка (таблица 2.6); 11 - слезник; 12 - уголок - перемычка с опиранием на бо-
ковую кладку проема не менее 120 мм; 13 - сварная оцинкованная металлическая сетка
20х20 Ø 1.0 ... 1.6 по ГОСТ 2715; 14 - паропроницаемая эластичная шовная мастика; 15 -
окно; 16 - строительная пена; 17 - паронепроницаемая лента; 18 - дюбель HPS-I, "Хилти"
Ø  6  или  8 ;  1 9  -  пластина  с   шагом  6 0 0  мм ,  но  не  менее  2  шт  на  проем ;
20 - надоконная перемычка
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1 - стенка облицовочная из кирпича; 2 - рихтовочный зазор; 3 - плиты пеностекла
НЕОПОРМ® или кашированные плиты из пеностекла НЕОПОРМ®; 4 - клеевой слой
(таблица 2.3); 5 - праймер (таблица 2.4); 6 - несущая стена; 7 - внутренняя штукатурка
(таблица 2.6); 8 - тарельчатый дюбель; 9 - костыль К1; 10 - слив С1; 11 - уплотняющая
прокладка; 12 - анкер А2; 13 - цементно-песчаный раствор; 14 - паропроницаемая
эластичная шовная мастика; 15 - окно; 16 - строительная пена; 17 - подоконник по
проекту; 18 - паронепроницаемая лента; 19 - дюбель HPS-I, "Хилти" Ø 6 или 8;
20 - пластина с шагом 600 мм, но не менее 2 шт на проем

УЗЕЛ  9.1, 9.2 Примыкание к окну
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